
Postup smrš ťování rozd ělovací hlav  
 
Postup smršťování rozdělovacích hlav je shodný s postupem smršťování trubek, tzn. po 
nasunutí rozdělovací hlavy na místo smrštění, začněte rozdělovací hlavu sesmrštěte nejprve 
uprostřed a poté pokračujte smršťováním nejdříve k jednomu a pak k druhému konci 
rozdělovací hlavy. Vyteklé lepidlo neodstraňujte. Do úplného vychladnutí s rozdělovací 
hlavou nehýbejte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup smrš ťování kabelových čepiček 
 
Smršťování kabelové čepičky začněte na jejím uzavřeném konci a pokračujte směrem do 
kabelu. Smršťování provádějte rovnoměrně po celém obvodu čepičky měkkým žlutým 
plamenem až do jejího úplného smrštění. Lepidlo vyteklé na konci kabelové čepičky 
neodstraňujte. Do úplného vychladnutí s kabelovou čepičkou nehýbejte. 
 
 


